
鋼鐵
鍍�（霧�）封孔劑的推薦

外觀：水性，非油性

顏色：原色，不影響金屬光澤

鹽霧測試時間：12小時，24小時以上

詢問：鍍�封孔劑銷售廠商
唯一答案 ID: #1188
作者 Author: 天聖金屬科技
最後更新(Last update): 2012-05-10 11:07
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