
鋁及鋁合金
鋁圈（鋁合金輪圈）非鉻皮膜劑的選擇

鋁鍛造輪圈非鉻皮膜劑基本特點摘要

1. 無色皮膜
2. 高耐蝕性（在不塗裝

的鋁合
金系列表層（6
022、5052、3003、1100、6111、6061等）要能提供超過1000小時以上的鹽霧測試）

3. 低電阻，高附著性（提供良好的塗裝、密封膠、黏著底層）
4. 耐高溫性
5. 環保，無六價鉻，無三價鉻
6. 浸漬、噴霧皆能使用
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