
皮膜化成轉化
鏡面鋁合金（含輪圈）的塗裝前處理

1. 湯洗
2. 預脫
3. 主脫
4. 水洗
5. 水洗
6. 酸洗
7. 水洗
8. 水洗
9. 鋁圈非鉻皮膜

10. 水洗
11. 水洗
12. 水洗
13. 乾燥

如何選擇適合的脫脂、酸洗以及皮膜體系，歡迎來信交流。
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