
ASTM 防銹相關標準
ASTM D-1748

Standard Test Method for Rust Protection by Metal Preservatives in the Humidity Cabinet

在濕度箱中用金屬防銹保護劑防止金屬生銹的試驗方法

官方連結：http://www.astm.org/Standards/D1748.htm
唯一答案 ID: #1176
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